2008年度　化学Ⅰ－第4問－問1
【問題】
　高分子化合物に関する記述として誤りを含むものを，次の①～⑤のうちから一つ選べ。

①　テレフタル酸は，ポリエチレンテレフタラートの原料である。
②　ヘキサメチレンジアミンとアジピン酸を反応させると，ナイロン66（6,6‐ナイロン）が得られる。

③　ポリエチレンは，エチレングリコールの縮合重合により得られる。

④　ポリ酢酸ビニルの原料である酢酸ビニルは，アセチレンに酢酸を付加して得られる。

⑤　塩化ビニルを付加重合させると，ポリ塩化ビニルが得られる。

【正解】

③　ポリエチレンは，エチレングリコールの縮合重合により得られる。
【解説】

①　ポリエチレンテレフタラート（PET）は，エチレングリコールとテレフタル酸の縮合重合により得られます。
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②　ナイロン66（6,6‐ナイロン）は，ヘキサメチレンジアミンとアジピン酸の縮合重合により得られます。ちなみに，名称の数字は原料のアミンの炭素数とカルボン酸の炭素数です。
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③　ポリエチレンは，エチレングリコールではなくエチレンの付加重合により得られます。
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④　適当な触媒を用いると，アセチレンへの酢酸の付加反応により酢酸ビニルが得られます。
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⑤　ポリ塩化ビニルは，塩化ビニルの付加重合により得られます。
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